TECHNISCHE DATEN UND GEOMATERIALS

EIGENSCHAFTEN Blahglas

Bestleistung bis ins kleinste Detail

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE

Baustoff Zulassung - lose Schittung DIBt Z-23.11-114

It_aborpr[]fung bvfs - mineralisch gebundene Schit- A.Nr.: B5/504/16-1

CuEnfGZertifikat EN 13055-1

Deklarierte Warmeleitfahigkeit A (lose Schittung) 0,065 [W/m.K]

Deklarierte Warmeleitfahigkeit A (gebunden) 0,070 - 0,09 [W/m.K]mischungsabhangig
Mischzeit mindestens 2 Minuten (It. DIN/ONORM)
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten / 60 min.
Verarbeitungstemperatur min./max. 55/ 358

Begehbar ab tC‘a.kZL"tT (abhangig von Temperatur und Luftfeuch-
Belegreife bei Einbaustarke bis 200 mm Cll?’1 1e2|% (ca. 4-5 Tage).

Normative Anforderungen an die Restfeuchte fur
den weiteren Bodenaufbau sind einzuhalten

Druckfestigkeit nach 24 h 0,7 N/mm?

Verkehrslast 700 kN/m?

Lieferformen Sacke in verschiedenen GroBen, Big Bags, lose

KorngroBe 2/4 mm, andere KorngréBen auf Anfrage

Schittdichte lose ca. 170 - 190 kg/m®

Frischmdrtel-Rohdichte gebunden 290 kg/m®

Mindesteinbaustarke >30mm

Feuchtegehalt Blahglas bei Lieferung <0,5M%

Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen <2 kg/m®

Baustoffklasse ATgemaB DIN 4102, da rein mineralisch

Diffusionseigenschaften diffusionsoffen

Feuerbestandigkeit und Gasung bei Hitze unbrennbar Klasse Al, absolut gasungsfrei

Materialeigenstrahlung keinerlei Strahlung und Gerlche

Alkalibestandigkeit langzeitbestandig, keine Betonschaden

Umweltvertraglichkeit gilt als unverschmutzter Aushub, Eluattest erfullt

Widerstandsfahigkeit gegen UmwelteinflUsse alterungsbestandig, nagetier-, bakterien- und
verrottungsfest

Die technischen Richtlinien zur Anwendung und zum Einbau von GEOMATERIALS Schaumglas und Blahglas beruhen
auf den bisherigen Erfahrungen und dem derzeitigen Stand der Technik. Sie sind nicht einzelfallbezogen.

Wir Ubernehmen daher keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung bei einem bestimmten Projekt.

Im Ubrigen richten sich unsere Haftung und Verantwortlichkeit ausschlieBlich nach unseren allgemeinen Geschéfts-
bedingungen und werden weder durch die Aussage dieses Folders noch durch die Beratung seitens unseres techni-
schen AuBendienstes erweitert.

Wohnbauférderung It. 00-Energiesparverband
Die 06. Wohnbauforderung unterstttzt die Verwendung von dkologischen und nicht mineraldlbasierten
Dammstoffen bei Neubau und Sanierung! Nahere Infos unter: www.energiesparverband.at

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sémtlichen in dieser Publikation enthaltenen Bildern, Grafiken und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. .

Alle einschlagigen DIN- bzw. O-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.
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